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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  

И МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ  

МИНЕРАЛЬНЫХ БАЗАЛЬТОПОДОБНЫХ СПЛАВОВ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПРОБОЙНИКОМ  

В качестве объекта исследования рассматриваются синтетические минеральные базаль-
топодобные сплавы с добавлением Cr2O3 и без добавок. Структура этих материалов состоит из 
95 % кристаллических и 5 % аморфных фазовых составляющих, изучаемые материалы облада-
ют выраженными диссипативными свойствами. Для реализации потенциала диссипативных 
свойств этих материалов необходимо подробное изучение их деформационного поведения при 
высокоскоростных ударных нагрузках. Ранее авторами было установлено, что при скоростях 
2700–3000 м/с в материалах происходят значительные фазовые и структурные изменения, 
вплоть до образования ударных модификаций оксида кремния, таких как стишовит. Однако 
предшествующие им изменения, которые должны были быть, зафиксированы не были, для уста-
новления механизма разрушения синтетических минеральных базальтоподобных сплавов при 
ударном воздействие необходимо идентифицировать начальные фазовые преобразования, со-
путствующие этому процессу. Авторы исследования предлагают установить начальные фазовые 
превращения, сопровождающие разрушение синтетических минеральных базальтоподобных 
сплавов при контакте с металлическим пробойником. Для разгона пробойника используется 
пневматическая установка, для фиксации этапов процесса – высокоскоростная видеосъемка, 
а для исследования фрагментов разрушения – растровая электронная микроскопия и рентгено-
спектральный микрозондовый анализ. В результате исследования получены данные, характери-
зующие деформационное поведение синтетических минеральных сплавов при ударе стальным 
шариком диаметром 23,8 мм со скоростью 233–234 м/с. Обнаружено, что начало процесса раз-
рушения характеризуется частичным оплавлением синтетического минерального базальтопо-
добного сплава в зоне контакта с пробойником, полиморфные превращения не наблюдаются, но 
при этом происходит уплотнение кристаллических составляющих.  
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PHASE TRANSFORMATIONS  

AND FRACTURE MECHANISM OF SYNTHETIC  

MINERAL SUCH BASALT ALLOYS UNDER ACTION  

OF METAL IMPACTOR 

As the object of study are considered synthetic mineral such basalt alloys with the addition of 
Cr2O3 and without additives. The structure of these materials is composed of 95% and 5% of crystalline 
amorphous phase components, materials studied have strong dissipative properties. To realize the 
potential of the dissipative properties of these materials must be a detailed study of the deformation 
behavior at high shock loads. Previous authors have found that at speeds of 2700-3000 m / s in the 
materials undergoing significant phase and structural changes, including the formation of shock 
modifications silica such as stishovite. However, prior to them the changes that had to be fixed were 
not, to establish the mechanism of destruction of synthetic mineral such basalt alloys when impact is 
necessary to identify the initial phase transformations that accompany this process. The study's authors 
suggest to establish the initial phase transformations that accompany the destruction of synthetic 
mineral such basalt alloys in contact with a metal punch. To disperse the punch used pneumatic 
installation, the process steps to fix the high-speed video photography, and for the study of fracture 
fragments of scanning electron microscopy and X-ray microprobe analysis. The study provided data 
characterizing the deformation behavior of the synthetic mineral alloys impact steel ball with a diameter 
of 23.8 mm at a speed of 233-234 m / s. It was found that the onset of process failure is characterized 
by partial melting of the synthetic mineral such basalt alloy in the contact zone with the punch, 
polymorphic transformations are not observed, but it is compacted crystalline components. 
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Высокоскоростное ударное воздействие на материал, помимо де-

формации и разрушения, может привести к инициации в нем фазовых 
превращений, в особенности это свойственно материалам, склонным 
к диссипации (поглощению кинетической энергии воздействия). В ре-
зультате фазовых превращений, вызванных ударным воздействием, 
материал способен приобретать новые свойства. В предшествующих 
исследованиях  авторы настоящей статьи установили, что способно-
стью поглощать кинетическую энергию (диссипировать) обладают 
синтетические минеральные сплавы [1–3]. Данные, полученные авто-
рами при экспериментах с использованием рельсотрона при скорости 
воздействия пробойником 2700–3000 м/с [4, 5], указывают на то, что 
в результате ударно-волнового воздействия происходит частичная 
аморфизация материала и образование ударных модификаций в мик-
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рообъемах. Однако при столь высоких скоростях воздействия невоз-
можно зафиксировать фазовые превращения, предшествующие этим 
изменениям и установить полный механизм разрушения синтетических 
минеральных сплавов. Для выявления ранних этапов фазовых превра-
щений синтетических минеральных сплавов необходимо установить 
фазовые превращения, происходящие с ними при меньших скоростях 
ударного воздействия.  

Настоящая статья посвящена выявлению фазовых превращений 
в синтетических минеральных базальтоподобных сплавах c целью 
уточнения механизма их разрушения при воздействии металлическим 
пробойником. 

Синтетические минеральные сплавы представляют собой мате-
риалы, полученный при плавлении природного или техногенного ми-
нералого-оксидного сырья основного и ультраосновного характера 
с содержанием SiO2 более 40 %, доля кристаллических фаз составляет 
порядка 93–95 %, остальная часть структуры имеет аморфное строе-
ние. Кристаллические фазы состоят из шпинеле- и пироксеноподобных 
составляющих. Аморфная фаза распределяется в виде прослойки меж-
ду кристаллическими образованиями относительно равномерно.  

В качестве объектов исследования рассматриваются два вида ба-
зальтоподобных синтетических минеральных сплавов: один получен с 
добавлением 5 % Cr2O3, а другой в результате плавления природного 
базальта без добавок. Макроструктура рассматриваемых в исследова-
нии материалов, идентифицированная оптической микроскопией, 
представлена на рис. 1. 

    
а                                                                     б 

Рис. 1. Структура синтетических минеральных базальтоподобных сплавов:  
а – с добавлением Cr2O3 (×100); б – без добавок (×50) 
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Ударное воздействие оказывалось с помощью металлического 
пробойника-шарика диаметром 23,8 мм (сталь 20), для разгона которо-
го использовалась пневматическая установка (рис. 2). Для проведения 
экспериментов, результаты которых описаны в настоящей работе, ус-
тановка использовалась в комплектации с разгонной трубой с внутрен-
ним диаметром (25 ± 0,2) мм и длиной 3950 мм, с устройством заклад-
ки телескопического типа. 

 
Рис. 2. Схема установки по проведению испытаний 

Управление процессом эксперимента осуществлялось автомати-
зированной системой на базе системы PXI с набором специальных мо-
дулей сопряжения разработки National Instruments и удаленного персо-
нального компьютера. 

Образец хромистого синтетического минерального сплава пред-
ставлял собой прямоугольную плитку размером 115×180×15, а образец 
базальтового типа был выполнен в форме фигурной плитки, вписы-
вающейся в размеры прямоугольника 200×100×15.  

Параметры эксперимента: для образца синтетического минерально-
го базальтоподобного сплава с добавлением Cr2O3 скорость ударника со-
ставила 233 м/с, для образца синтетического минерального базальтопо-
добного сплава без добавок скорость ударника составила 234 м/с. 

Для улавливания фрагментов разрушения в испытательной каме-
ре был размещен углеродный скотч, осажденные на его поверхность 
фрагменты разрушения были исследованы методом электронной рас-
тровой микроскопии с применением микрозондового анализа (микро-
скоп высокого разрешения S3400N фирмы HITACHI). Исследование 
поверхности ударника после столкновения было проведено методом 
оптической микроскопии (бинокуляр Olympus SZ61, поляризационный 
оптический микроскоп Olympus BX51). 
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Характерной особенностью для обоих образцов является то, что 
на ударнике после разрушения в зоне контакта с образцом обнаружен 
пористый припекшийся ореол (рис. 3). Этот ореол является следствием 
контакта пробойника и поверхности материала и выделения теплоты 
при фазовых превращениях в материале образца в момент соударения, 
эти процессы сопровождаются оплавлением синтетического минераль-
ного базальтоподобного сплава в момент соударения (рис. 4).  

    
                                         а                                                          б  

Рис. 3. Ударник – стальной шарик: а – до испытания; б – после испытания 

 
Рис. 4. Момент соударения пробойника и образца,  

высокоскоростная съемка, скорость съемки 50 000 кадр./с 

При обследовании поверхности спеченного ореола из синтетиче-
ского минерального базальтоподобного сплава на поверхности пробой-
ника установлено, что он является высокопористым и зернистым и име-




